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CE - gepiriifte
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GLASFASER Blockout glnsectscreen
PVC Classic

Verso 3 Blockout :H[EWEE]
Ruka
Blockout %Xtra Screen
Serge 600 :

Blockout
Déco N203 :

ARCHITECTS'
SELECTION
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thermal comfort block sunlight & insects
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Mitglied im Fachverband
Rollladen + Sonnenschutz e.V.
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und der Landesinnung Niedersachsen/Bremen
sowie Meister- und Ausbildungsbetrieb
im Rollladen- und Sonnenschutztechniker Handwerk
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* Sonnenschutzsysteme * Insektenschutzsysteme
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keep
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before heat
gets
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screens that reflect & absorb
solar energy outside the house
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Serge 600

Farben & Referenzen

Vorderseite Riickseite Vorderseite Riickseite Vorderseite Riickseite

Serge 600/0202 [IERCEIRVC NN Serge 600/0802 [IENSACSIRVCCRN PRl leinen | leinen

Vorderseite Ruckseite Vorderseite Ruckseite Vorderseite Ruckseite

Serge 600 / 0302 sand | weiB ‘ Serge 600 / 0303 sand | sand ‘ C IO WA wei | weiB-perlgrau

Vorderseite Ruckseite Vorderseite Riickseite Vorderseite Riickseite

ST o WAr£Pl  perlgrau | weiB-sand Serge 600 / 0807 EEETENNEIICIEW] Serge 600 /0103

Vorderseite Ruickseite

Serge 6000311 [IECCHCIISC RN,
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Farben & Referenzen

Vorderseite Riickseite Vorderseite Ruickseite Vorderseite Riickseite
M1 Al &

FLIE LI

Serge 600 / 0702 perlgrau | weiB ‘ Serge 600 / 0207 EWECHNeISIEM] ‘ Serge 600 / perigrau | perigrau

Vorderseite Ruckseite Vorderseite Ruckseite Vorderseite Ruckseite

CE IO WA grau | weiB-perigrau ‘ Serge 600 /0102 grau | weiB CTI IO WIS sand | gelb-leinen

Vorderseite Ruckseite Vorderseite Riickseite Vorderseite Riickseite

Serge 600 / 0706 perlgrau | gelb Serge 600 / 0606 gelb | gelb Serge 600 / 0704 perigrau | gold

Vorderseite Ruickseite

Serge 600 / gold | gold

1"
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Farben & Referenzen

Vorderseite Riickseite Vorderseite Riickseite Vorderseite Riickseite

Serge 600 /0112 grau | grin ‘ Serge 600 /0106 grau | gelb ‘ Serge 600 / grau | gold

Vorderseite Ruckseite Vorderseite Ruckseite Vorderseite Ruckseite

CCCOWARGEE  grau | mandarine ‘ Serge 600 /0114 grau | tlrkis Serge 600 / 02 weiB | sand

Vorderseite Ruckseite Vorderseite Riickseite Vorderseite Riickseite

Serge 600 / 0803 Serge 600 /0879 JRETENEeTeWEelolle] Serge 600 / 0505
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________________________________________ X «out
Serge 600

Farben & Referenzen

. .
Vorderseite Rickseite Vorderseite Riickseite Vorderseite Riickseite o @,

CE GOV leinen | bordeaux Serge 600/ 32 wet sand Serge 600 / 3231 duck egg

. . .
Vorderseite Riickseite o Vorderseite Riickseite Vorderseite Riickseite

Serge 600 / 3332 soft clay Serge 600 / 3333 sandstone Serge 600 / 3301 oyster shell

Vorderseite Riickseite Vorderseite Riickseite Vorderseite Ruickseite

EEGCEGCOVARKZE  grau | gelb-grin CTTG G ORI  orau | azurblau-griin Serge 600 /0815 leinen | flechte
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reflect sunlight outdoors

Vorderseite Vorderseite Riickseite Vorderseite Riickseite

Serge 600 / 3131 jade river CTG WA perigrau | azurblau Serge 600 /0714 perlgrau | tirkis

FINZIGARTIGE

TA“D ARD' Vorderseite Ruckseite
s s[5 6] 5[5 [§mm
Serge 600 81 8|3 | 8| 8|8 |8

0202/weiB | weiB . . . . o o .
0802/leinen | weil . . . . . .
0808/leinen | leinen . . . . . .
0302/sand | weiB . . . . 5 o
0303/sand | sand . . . . o o grau | azurblau
0261/weiB | weiB-perlgrau .
O782/per|grau | weiB-sand e Vorderseite Rlickseite
0807/leinen | perlgrau o
0103/grau | sand . . . . . . .
0311/sand | bronze . . . . . o
0702/perigrau | weiB . . . . . o
0207/weiB | perigrau . . . . . .
0707/perlgrau | perigrau . . . . . . 5
0161/grau | weiB-perigrau .
0102/grau | weiB . . . . . . o azurblau | azurblau
0381/sand | gelb-leinen .
8282?2::19[3U llbgelb hd Vorderseite Ruickseite

ge ] .
0704/perigrau | gold .
0404/gold | gold . .
0112/grau | griin .
0106/grau | gelb .
0104/grau | gold o . . . . .
0105/grau | mandarine . . . . . .
0114/grau | turkis . grau | perlgrau-azurblau

* Breite bis 350 cm auf Nachfrage
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Vorderseite Riickseite Vorderseite Riickseite Vorderseite Riickseite

CT G ORIl grau | schwarz-tirkis Serge 600 /0101 grau | grau EEGECOWARROE  grau | schwarz

EINZIGARTIGE

TAND. ARD- Vorderseite Ruckseite

s s[5 6] 5[5 [§mm

31 883 | 8| 3| R |8

— — = Al x a b
0203/weiB | sand . . . . o o
0803/leinen | sand 5
0879/leinen | grau-gold .
0505/mandarine | mandarine D
0816/leinen | bordeaux 5 bronze | bronze
3232/wet sand .
8251/duck €99 ° Vorderseite Riickseite
3332/soft clay .
3333/sandstone .
3301/oyster shell .
0174/grau | gelb-griin .
0157/grau | azurblau-grin .
0815/leinen | flechte .
3131/jade river .
0709/perlgrau | azurblau . . . . . o Serge LOVA[GRE schwarz | bronze
0714/perlgrau | tirkis .
0109/grau I azurblau : : : * * ° Vorderseite Ruckseite
0909/azurblau | azurblau . .
0170/grau | perlgrau-azurblau o
0172/grau | schwarz-tiirkis .
0101/grau | grau . . . . . . .
0110/grau | schwarz . . . o . 5 o
1111/bronze | bronze . . . . . .
1011/schwarz | bronze .
1010/schwarz | schwarz . . . . . . . Serge 600 schwarz | schwarz

* Breite bis 350 cm auf Nachfrage
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Technische Daten

TECHNISCHE DATEN EINHEIT STANDARD ERGEBNIS
Zusammensetzung Glasfaser 42% - PVC 58%
Offnungsfaktor % NBN EN 410 5%
Gewicht g/m? NF EN 12127 535
Dicke mm ISO 5084 0,55
] Kettfaden 18
Dichte Garn/cm Schussfaden ISO 7211/2 12
Farbechtheit bei kiinstlichem Licht 1ISO 105 B02 >7
Farbechtheit bei kiinstlicher Bewitterung ISO 105 B04 >7
] I - Kettfaden 8,5
ReiBfestigkeit Original daN Schussfaden ISO 4674-1 Methode 2 75
. . Kettfaden 3,1
0 )
ReiBdehnung Original % Schussfaden ISO 1421 2.75
. - Kettfaden 260
Bruchstérke Original daN/5 cm Schussfaden ISO 1421 505
' nach Farbechtheit bei kuinstlicher o Kettfaden 3.5
Reifdehnung Bewitterung & Schussfaden IS0 1421 2,8
. nach Farbechtheit bei klinstlicher Kettfaden 240 3
Bruchstarke Bewitterung daN Schussfaden]| >0 1421 225 §
. P . Kettfaden 4 <
ReiBdehnung nach Farbechtheit bei kiinstlichem Licht % ISO 1421 O
Schussfaden 2,9 S
u PR ) Kettfaden 240 S
Bruchstérke nach Farbechtheit bei kiinstlichem Licht | daN/5 cm Schussfaden 1ISO 1421 220 g)
ReiBfestigkeit nach Kimakammer -30°C daN [N Lo 46741 Methode 2 8 1%
Schussfaden 7,5 <
; . Kettfaden 3 <
- | 0 =
ReiBdehnung nach Klimakammer -30°C % Schussfaden 1ISO 1421 25 ‘qﬁ
. ' . Kettfaden 225 2
Bruchstarke nach Klimakammer -30°C daN/5 cm Schussfaden ISO 1421 500 i
L ) N Kettfaden 8,2 2
ReiBfestigkeit nach Klimakammer +70°C daN Schussfaden ISO 4674-1 Methode 2 72 g
) ' 5 Kettfaden 2,85 2
ReiBdehnung nach Klimakammer +70°C % Schussfaden ISO 1421 25 £
o
Bruchstérke nach Klimakammer +70°C daN/5em | etfaden jign 4404 180 c
Schussfaden 185 2
Luftdurchidssigkeit I/m?.s 18O 9237 580 5
Frankreich NF P92-503 M1 ®
Italien UNI 9177 Klasse 1 =
Brandschutzklasse Deutschland DIN 4102 B1 %
Vereinigtes Kénigreich BS 5867 C 5
USA NFPA 701 FR g
Rollenlénge 50 m / 30 m fiir alle Breiten > 270 cm 2
Reinigung mit Seifenwasser 2
Konfektion durch HeiBluft-, Hochfrequenz- oder Ultraschallschweien 8

(i A 7 ( §§) |
b m“
accrding o OekoTox Sandard 100 B D _. \ B,
No CQ965/2 IFTH, LYON 3 ) X D X X
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Solarenergetische Merkmale

SOLARENERGETISCHE MERKMALE

Serge 600 STOFF + VERGLASUNG VISUELLEN
aischen Norm EN 14501 STOFF AUSSEN INNEN EIGEN-
Berechnung des G-Werts gema EN 13363-14A1: 2007 G-Wert = SCHAFTEN

gesamte Sonnenenergietransmission

@ e o S @ b N - e

[T+ o - - 0 o - - ©

1 n 1 1 1 I 1 1 5
< 21203 212022728 .
sl 5/2/2 8|8 8|2/ 8 8| § 2
2|/ g|/s|S|s|s|S|S|s |58
Refe- Farben Sl x| E| 2] 2 >l 2| 2l 2|22 B8
renzen 2/2|£/6|6/06/6)/6 )6 6|68 E
& £ £|<|@m@|o | o< | om0 ol e|l§
o 2 (7} =] = = =] =] =2 =] o | 8 =
E|E|2 8|8 E|E|E|E| BBt
@ 3| 8| 8|8 8|8 8|8 &8 8|83
o | P AN IR IR R R R R IR
seite seite < o© - > > > > > > > > - -
Serge 600 |, oo Vorderseite | 13,2 | 65,9 | 21,0 | 0,22 | 0,20 | 0,15 | 0,10 | 0,36 | 0,37 | 036 | 0,25 | 212 | 43
0202 Rickseite | 12,7 | 66,3 | 21,0 | 0,22 | 019 | 0,15 | 0,10 | 0,85 | 0,37 | 0,36 | 0,25 | 21,2 | 43
Serge 600 | oo Vorderseite | 26,4 | 58,2 | 15,5 | 0,20 | 017 | 0,13 | 0,09 | 0,39 | 0,41 | 038 | 0,26 | 137 | 53
0802 Rickssite | 28,1 | 564 | 15,5 | 0,20 | 0,17 | 0,13 | 0,09 | 0,40 | 0,42 | 0,39 | 0,26 | 18,7 | 5.3
Serge 600 |leinen | Vorderseite | 82,5 | 52,5 | 14,9 | 021 | 0,17 | 013 | 0,09 | 0,43 | 0,43 | 0,40 | 026 | 129 | 58
0808 leinen Rickseite | 32,4 | 52,7 | 14,9 | 0,20 | 0,17 | 013 | 0,09 | 0,42 | 0,43 | 0,40 | 0,26 | 12,9 | 58
Sego 00 |1\ Vorderseite | 39,1 | 49,2 | 11,7 | 0,19 | 0,16 | 0,11 | 0,08 | 0,44 | 045 | 0,41 | 0,27 | 102 | 49
0302 Riicksete | 43,6 | 44,6 | 11,7 | 0,20 | 0,17 | 012 | 0,09 | 0,47 | 047 | 0,42 | 027 | 102 | 4,9
Serge 600 |1 s Vorderseite | 54,1 | 36,5 | 9,4 | 0,20 | 0,16 | 0,11 | 0,09 | 0,51 | 0,51 | 045 | 0,28 | 7.7 | 49
0303 Rickseite | 53,6 | 37,0 | 9,4 | 0,20 | 0,16 | 0,11 | 0,08 | 0,51 | 0,51 | 045 | 0,28 | 7,7 | 49
Serge 600 | wei | weiB- T T Vorderseite | 27,7 598 | 124 0,17 0,15] 0,11 | 0,08] 0,38 0,40 | 0,38] 0,26 | 116 | 34
0261 perlgrau /4~ T Ruckseite | 23,4 | 64,2 | 124 0,16 0,14 | 0,10 0,07 0,35 | 0,37 | 0,36 | 0,25 | 116] 34
Serge 600 |perigrau | Vorderseite | 48,7 | 42,6 | 8,7 | 0,18 | 0,15 | 0,10 | 0,08 | 0,48 | 0,48 | 043 | 027 | 7.8 | 6,1
0782 weiB-sand Rickseite | 52,4 | 389 | 87 | 019 | 0,15 | 0,10 | 0,08 | 0,50 | 0,50 | 0,44 | 027 | 7.8 | 6,1
Serge 600 |leinen | i Vorderseite | 45,7 | 43,5 | 10,8 | 0,20 | 0,16 | 0,11 | 0,08 | 0,47 | 048 | 043 | 0,27 | 9.1 | 5,0
0807 perlgrau g Rickssite | 421 | 47,1 | 10,8 | 019 | 0,16 | 0,11 | 0,08 | 0,45 | 0,46 | 0,42 | 027 | 91 | 5,0
Serge 600 Vorderseite | 68,8 | 26,5 | 47 | 019 | 0,15 | 0,00 | 0,08 | 0,56 | 0,56 | 0,48 | 029 | 45 | 3.9
0103 grau | sand Rickseite | 73,8 | 2155 | 47 | 0,20 | 0,15 | 0,10 | 0,08 | 0,59 | 0,59 | 0,50 | 0,29 | 45 | 8,9
Serge 600 |sand | Vorderseite | 73,2 | 211 | 5,7 | 0,21 | 0,16 | 0,10 | 0,09 | 0,60 | 0,59 | 0,50 | 0,29 | 5,0 | 40
0311 bronze Rickseite | 66,3 | 28,0 | 57 | 0,19 | 0,15 | 0,10 | 0,08 | 0,56 | 0,55 | 0,48 | 0,28 | 50 | 4,0
Serge 600 | perigrau | F || Vorderseite | 37,4 | 50,9 | 11,7 | 0,19 | 0,16 | 0,11 | 0,08 | 0,43 | 0,44 | 0,40 | 0,26 | 9,9 | 54
0702 wei ‘[ Rickssite | 41,4 | 469 | 11,7 | 019 | 0,16 | 0,11 | 0,08 | 0,45 | 0,46 | 0,42 | 027 | 99 | 54

Serge 600 |weiB | Vorderseite | 40,9 | 47,6 | 11,6 | 0,19 | 0,16 | 0,11 | 0,08 | 0,45 | 0,46 | 0,42 | 0,27 | 10,7 | 6,0
0207 perlgrau F Riickseite | 33,2 | 5653 | 11,5|0,18 | 0,15 | 0,11 | 0,08 | 0,40 | 0,42 | 0,39 | 0,26 | 10,7 | 6,0
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Solarenergetische Merkmale

SOLARENERGETISCHE MERKMALE
Serge 600 STOFF + VERGLASUNG VISUELLEN
L - AUSSEN INNEN EIGEN-
Berechnung df: Zﬁzn?ge:% EN 13363-1+A1: 2007 G-Wert = SCHAFTEN
gesamte Sonnenenergietransmission

@ L3 N - Q 3 N - e

0 o - - 0 o - - °

1] n 1] 1] 1] n 1] ] S

o RN2 /212212121228
T 2| 8|8 le|a 8|8 || 8B
S| c|g| S| S|c|c|s|8|s|5| 5|8
Refe- 3 _E_: £ n n I n n I 1 n £ @
renzen Farben § o $ | 3| 5|85 | 6| &5|65| 8|68 § =
S| 2|5 «|a|o6|a|< |0 a2 §
o [ @ o o =2 o =] =2 =] o | 8 [
E| | 5| 5|5 |5|5|5|5|5|5|2| 32
A o | 8| 8| & 8 8|8 8|8 8|83
seite seite < o - > > > > > > > > | | =
Serge 600 |perigrau | i 51,7 | 383 | 10,1 | 0,20 | 0,16 | 0,11 | 0,09 | 0,50 | 0,50 | 0,44 | 027 | 84 | 6,0
0707 perlgrau 50,5 | 39,4 | 10,1 | 0,20 | 0,16 | 0,11 | 0,09 | 0,50 | 0,50 | 0,44 | 0,27 | 84 | 6,0
Serge 600 |grau | weiB- 630|332 | 39 | 017 | 0,13 | 0,08 | 0,07 | 052 | 0,53 | 0,46 | 0,28 | 36 | 3,0
0161 perigra i 709 | 252 | 39 | 0,19 | 0,14 | 0,09 | 0,08 | 0,57 | 0,57 | 0,49 | 0,29 | 3,6 | 30
Serge 600 , Vorderseite | 56,2 | 37,2 | 6,7 | 0,18 | 0,14 | 0,09 | 0,08 | 0,50 | 0,51 | 0,45 | 0,28 | 66 | 55
0102 grau | weiB Rickseite | 66,4 | 269 | 6,7 | 0,20 | 0,16 | 0,10 | 0,08 | 0,56 | 0,56 | 0,48 | 028 | 6,6 | 5,5
Serge 600 |sand | Vorderseite | 44,6 | 47,6 | 7,8 | 0,17 | 0,13 | 0,09 | 0,07 | 0,44 | 0,46 | 0,41 | 027 | 55 | 3,7
0381 gelo-leinen Riickseits | 47,6 | 44,6 | 7,8 | 0,17 | 0,14 | 0,09 | 0,07 | 0,46 | 0,47 | 042 | 027 | 55 | 3,7
Serge 600 |perigrau | Vorderseite | 44,6 | 42,5 | 13,0 | 0,21 | 0,18 | 0,13 | 0,09 | 0,48 | 0,48 | 0,43 | 0,27 | 109 | 5.4
0706 gelb Riickseite | 45,9 | 41,1 | 13,0 | 0,22 | 0,18 | 0,13 | 0,09 | 0,49 | 0,49 | 0,44 | 027 | 10,9 | 5.4
Serge 600 ’ " |Vorderseite| 28,8 | 49,7 [ 215 026 | 022 | 0,17 | 0,12 | 045 | 0,45 | 0,41 | 027 | 202 | 4.1
0606 gelb | gelo | | Ruckseite | 28,6 | 49,9 | 21,5 | 0,26 | 0,22 | 0,17 | 0,12 | 0,45 | 0,45 | 0,41 | 0,27 | 20,2 | 4,1
Serge 600 | perigrau | Vorderseite| 49,3 | 40,8 | 99 | 0,19 | 0,16 | 0,11 | 0,08 | 0,49 | 0,49 | 0,44 | 027 | 7.8 | 6.2
0704 gold Ruickseite | 50,9 | 39,2 | 9,9 | 0,20 | 0,16 | 0,11 | 0,08 | 0,50 | 0,50 | 0,44 | 0,27 | 7,8 | 6,2
Serge 600 Vorderseite| 35,4 | 48,6 | 16,0 | 0,22 | 0,19 | 0,14 | 0,01 | 0,45 | 0,46 | 0,41 | 027 | 94 | 49
0404 gold | goid Riickseite | 35,0 | 49,0 | 16,0 | 0,22 0,19 | 0,14 | 0,01 | 0,45 | 0,45 | 0,41 | 0,27 | 9.4 | 4.9
Serge 600 ] Vorderseite| 70,1 | 23,5 | 6,5 | 0,21 | 0,16 | 0,10 | 0,09 | 0,58 | 0,58 | 0,49 | 0,29 | 6,0 | 54
0112 grau | grtn Rickseite | 73,7 | 199 | 65 | 0,22 | 0,17 | 0,11 | 0,09 | 0,60 | 0,60 | 0,50 | 029 | 6,0 | 54
Serge 600 Vorderseite| 64,6 | 29,0 | 6,4 | 0,20 | 0,15 | 0,10 | 0,08 | 0,55 | 0,55 | 0,47 | 028 | 6,2 | 4.4
0106 grau| gelo Rickseite | 71,4 | 22,2 | 6,4 | 0,21 | 0,16 | 0,11 | 0,09 | 0,59 | 0,58 | 0,50 | 029 | 6,2 | 44
Serge 600 Vorderseite| 65,5 | 29,5 | 49 | 0,18 | 0,14 | 0,09 | 0,08 | 0,55 | 0,55 | 0,47 | 0,28 | 43 | 3,7
0104 grau| gold Rickseite | 72,3 | 22,8 | 49 | 0,20 | 0,15 | 0,10| 0,08 | 0,59 | 0,58 | 0,49 | 029 | 43 | 3,7
Serge 600 | grau | man- Vorderseite| 65,6 | 27,7 | 6,8 | 0,20 | 0,16 | 0,10 | 0,08 | 0,56 | 0,56 | 0,48 | 0,28 | 5,7 | 51
0105 darine Rckseite | 71,5 | 21,7 | 6,8 | 0,21 | 0,17 | 0,11 | 0,09 | 059 | 0,59 | 0,50 | 0,29 | 5,7 | 5,1
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Solarenergetische Merkmale

SOLARENERGETISCHE MERKMALE
Serge 600 STOFF + VERGLASUNG VISUELLEN
o — AUSSEN INNEN EIGEN-
Berechnung df: Zﬁzn?ge:% EN 13363-1+A1: 2007 G-Wert = SCHAFTEN
gesamte Sonnenenergietransmission
@ L3 N - Q 3 N - e
0 o - - 0 o - - °
1] ] I ] 1 I ] u S
. 2221221221228
T2 5 8 e8| 8|8 /8|8 52
o 5 8 ||| o| | oc| | o § o
Refe- e | 8 £ I n I n I [l n n £ 2
renzen |Farven § 2| 2 G| 6|8 |8 |6 |6|6|8 § =
S| 2|5 «|a|o6|a|< |0 a2 §
o o [} =2 =2 =3 =2 =2 =3 =) o | 8 =
E|E E| 5|55/ 5 S5|5|5/5/2|32
3|3 | 3|8 & &8 8 8| 8|8 8|3|3
Vorder [ Ak sl sl 48|82/ 88308 8|8z
seite seite < [+ [l > > > > > > > > = [
Serge 600 _ Vorderseite| 63,8 | 28,9 | 7,3 | 0,20 | 0,16 | 0,10 | 0,08 | 0,55 | 0,55 | 0,47 | 0,28 | 6,3 | 6,0
0114 grau | tirkis Ricksefte | 68,8 | 238 | 7,3 | 021 | 017 | 0,11 0,09 | 058 | 058 | 0,49 | 029 | 63 | 6,0
Serge 600 weiB | sand Vorderseite| 36,8 | 49,0 | 14,2 | 0,18 | 0,15 | 0,11 | 0,08 | 0,42 | 0,44 | 0,41 | 0,26 | 126 | 7,4
0203 Rickseite | 29,8 | 56,0 | 14,2 | 0,17 | 0,15 | 0,11 | 0,07 | 0,38 | 0,41 | 0,38 | 0,26 | 126 | 7,4
Serge 600 leinen | sand Vorderseite| 49,3 | 439 | 6,8 | 0,17 | 0,13 | 0,09 | 0,07 | 0,46 | 0,47 | 0,43 | 0,27 | 49 | 2,0
0803 Rickseite | 44,9 | 483 | 6,8 | 0,16 | 0,13 | 0,08 | 0,07 | 0,44 | 0,45 | 0,41 | 027 | 49 | 2,0
Serge 600 |leinen | grau- Vorderseite| 50,0 | 38,8 | 11,2| 0,21 | 0,17 | 0,12 | 0,09 | 0,50 | 0,50 | 0,44 | 0,27 | 9,1 6,6
0879 gold Ruckseite | 45,6 | 43,2 | 11,2 | 0,20 | 0,16 | 0,11 | 0,09 | 0,48 | 0,48 | 0,43 | 0,27 | 9,1 6,6
Serge 600 |mandarine | Vorderseite| 37,7 | 450|173/ 0,24 | 020 | 0,15 | 0,11 | 047 | 047 042|027 | 83 | 56
0505 mandarine Rickseite | 37,4 | 45,3 | 17,3 | 0,24 | 0,20 | 0,15 | 0,11 | 0,47 | 0,47 | 0,42 | 0,27 | 83 | 5,6
Serge 600 |leinen | Vorderseite| 63,4 | 26,1 | 10,5 | 0,23 | 0,19 | 0,13 | 0,01 | 0,57 | 0,57 | 0,48 | 0,29 | 84 | 4,2
0816 bordeaux Ruckseite | 54,3 | 35,3 | 10,5 0,21 | 0,17 | 0,12 | 0,09 | 0,52 | 0,52 | 0,45 | 0,28 | 84 | 4,2
Serge 600 wet sand | I Vorderseite| 63,8 | 27,9 | 83 | 0,21 | 0,147 | 0,11 | 0,09 | 0,56 | 0,56 | 0,48 | 0,28 | 7,4 | 6,9
3232 M| Ruckseite | 63,8 | 279 | 83 | 0,21 | 0,17 | 0,11 | 0,09 | 0,56 | 0,56 | 0,48 | 0,28 | 7,4 | 6,9
Serge 600 duck egg | ' Vorderseite| 70,4 | 225 | 7,1 | 0,21 | 0,17 | 0,11 | 0,09 | 0,59 | 0,58 | 0,50 | 0,29 | 6,6 | 6,2
3231 || Rickseite | 67,6 | 253 | 7,1 | 0,21 | 0,16 | 0,11 | 0,09 | 0,57 | 0,57 | 0,49 | 0,29 | 6,6 | 6,2
Serge 600 soft clay Vorderseite| 67,5 | 24,7 | 7,8 | 0,21 | 0,17 | 0,11 | 0,09 | 0,58 | 0,57 | 049 | 0,29 | 7,3 | 7,0
3332 Ruckseite | 69,7 | 22,5 | 7,8 | 0,22 | 0,17 | 0,11] 0,09 | 0,59 | 0,58 | 0,50 | 029 | 7,3 | 7,0
Serge 600 sandstone Vorderseite| 72,4 | 205| 7,1 | 0,22 | 0,17 | 0,11 | 0,09 | 0,60 | 0,59 | 0,50 | 0,29 | 6,8 | 6,6
3333 Rickseite | 72,5 | 204 | 7,1 | 0,22 | 0,17 | 0,11 | 0,09 | 0,60 | 0,59 | 0,50 | 0,29 | 6,8 | 6,6
Serge 600 oyster shell Vorderseite| 74,7 | 17,0| 83 | 0,23| 0,19 | 0,12| 0,10 | 0,62 | 0,61 | 0,51 | 0,29 | 80 | 7,9
3301 Ruckseite | 73,3 | 184 | 83 | 0,23 | 0,18 | 0,12| 0,10 | 0,62 | 0,60 | 0,51 | 0,29 | 80 | 7,9
Serge 600 | grau | ‘ ‘ Vorderseite| 67,8 | 29,2 | 3,0 | 0,17 | 0,13 | 0,08 | 0,07 | 0,55 | 0,55 | 0,47 | 0,28 | 2,7 | 2,3
0174 gelb-grin Rickseite | 74,4 | 226 | 30 | 0,18 | 0,14 | 0,09 | 0,07 | 0,58 | 0,68 | 0,49 | 0,29 | 2,7 | 2,3
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SOLARENERGETISCHE MERKMALE
Serge 600 STOFF + VERGLASUNG VISUELLEN
AUSSEN INNEN EIGEN-
Européischen Norm EN 14501 STOFF
Berechnung d‘é':"e"fﬁini"ge‘,’.:a"?s EN 13363-1+A1: 2007 G-Wert = SCHAFTEN
gesamte Sonnenenergietransmission
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Vorder- | Rick- : ",', I g g g g g g g g I >
seite | seite ||| 22|22 S22 22 |F
Serge 600 [grau | azur- Vorderseite | 74,3 | 21,0 | 4,6 | 0,20 | 0,15 | 0,10 | 0,08 | 0,60 | 0,59 | 0,50 | 0,29 | 3,7 | 3,4
0157 blau-grin Rickseite | 77,3 | 181 | 46 | 0,21 | 0,16 | 0,10 | 0,08 | 0,61 | 0,60 | 0,51 | 0,29 | 3,7 | 3,4
Serge 600 |leinen | Vorderseite| 70,6 | 21,1 | 83 | 0,23 | 0,18 | 0,12 | 0,09 | 0,60 | 0,59 | 0,50 | 0,29 | 7,8 | 3,9
0815 flechte Ruckseite | 59,7 | 32,0 | 8,3 | 0,20 | 0,16 | 0,11 | 0,09 | 0,54 | 0,54 | 0,47 | 0,28 | 7,8 | 3,9
Serge 600 iade river Vorderseite| 75,0 | 179 | 7,1 | 0,22 | 0,48 | 0,11 ] 0,09 | 0,62 | 0,61 | 0561 | 029 | 7,0 | 6,8
3131 ! Ruckseite | 750 | 17,9 | 71 | 0,22 | 0,18 | 0,11 | 0,09 | 0,62 | 0,61 | 0,51 | 0,29 | 7,0 | 6,8
Serge 600 |perigrau | Vorderseite | 61,5 | 31,0 | 7,6 | 0,20 | 0,16 | 0,10 | 0,08 | 0,54 | 0,54 | 0,47 | 0,28 | 44 | 3,4
0709 azurblau Rickseite | 57,3 | 352 | 7,5 | 0,19 | 0,15 | 0,10 | 0,08 | 0,52 | 0,52 | 0,45 | 0,28 | 4,4 | 3,4
Serge 600 |perigrau | Vorderseite | 50,6 | 39,1 | 10,3 | 0,20 | 0,16 | 0,11 | 0,09 | 0,50 | 0,50 | 0,44 | 0,27 | 7,1 | 51
0714 tlrkis Ruckseite | 50,7 | 39,0 | 10,3 | 0,20 | 0,16 | 0,11 | 0,09 | 0,50 | 0,50 | 0,44 | 0,27 | 7,1 | 51
Serge 600 |grau | Vorderseite| 76,0 | 18,4 | 56 | 0,21 | 0,16 | 0,10 | 0,09 | 0,61 | 0,60 | 0,561 | 0,29 | 47 | 4,6
0109 azurblau Ruckseite | 77,6 | 16,8 | 56 | 0,22 | 0,17 | 0,11 | 0,09 | 0,62 | 0,61 | 0,51 | 0,29 | 47 | 4,6
Serge 600 |azurblau | Vorderseite | 61,7 | 26,2 | 12,1 | 0,24 | 0,20 | 0,13 | 0,10 | 0,58 | 0,57 | 0,48 | 0,29 | 49 | 4,9
0909 azurblau Rickseite | 62,1 | 25,8 | 12,1 | 0,24 | 0,20 | 0,13 | 0,10 | 0,58 | 0,567 | 0,49 | 029 | 49 | 4,9
VERGLASUNG A = durchsichtige Einfachverglasung 4 mm Gv=0,85
VERGLASUNG B = durchsichtige Doppelverglasung (4/12/4), Zwischenraum mit Luft geflillt Gv=0,76
VERGLASUNG C = doppelverglasung (4/16/4), mit emissionsarmer Beschichtung in Position 3, Zwischenraum mit Argon gefillt Gv =0,59
VERGLASUNG D = reflektierende Doppelverglasung (4/16/4), mit emissionsarmer Beschichtung in Position 2, Zwischenraum mit Argon gefllt Gv=0,32
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SOLARENERGETISCHE MERKMALE
Serge 600 STOFF + VERGLASUNG VISUELLEN
STOFF AUSSEN INNEN EIGEN-
Europaischen Norm EN 14501
Berechnung des Z-Wens gemiB EN 13363-1+A1: 2007 G-Wert = SCHAFTEN
gesamte Sonnenenergietransmission
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Vorder- | Ruick- o . 1 2, | 2| 2| 2 2P| P I >
seite seite < o 2 2 2 2 2 2 2 2 2 = =
Serge 600  |grau | perigrau- Vorderseite | 73,4 | 23,0 | 36 | 0,19 | 0,14 | 0,09 | 0,08 | 0,58 | 0,58 | 0,49 | 0,29 | 3,0 | 2,9
0170 azurblau Rickseite | 76,5 | 19,8 | 3,6 | 0,20 | 0,15 | 0,09 | 0,08 | 0,60 | 0,59 | 0,50 | 0,29 | 3,0 | 2,9
Serge 600  |grau | schwarz- Vorderseite | 77,1 | 18,4 | 45 | 0,20 | 0,16 | 0,10 | 0,08 | 0,61 | 0,60 | 0,561 | 0,29 | 4,2 | 41
0172 tlrkis Riickseite | 78,8 | 16,7 | 4,5 | 0,21 | 0,16 | 0,10 | 0,08 | 0,62 | 0,61 | 0,51 | 0,29 | 4,2 | 4,1
Serge 600 rau | grau Vorderseite | 81,3 | 15,1 | 3,5 | 0,20 | 0,16 | 0,10 | 0,08 | 0,63 | 0,62 | 0,52 | 0,30 | 36 | 3,5
0101 Y Y Riickseite | 81,4 | 15,1 | 3,5 | 0,20 | 0,16 | 0,10 | 0,08 | 0,63 | 0,62 | 0,50 | 0,30 | 3,6 | 3,5
Serge 600 rau | schwarz Vorderseite | 86,5 | 9,9 | 36 | 0,22 | 0,16 | 0,10 | 0,09 | 0,66 | 0,64 | 0,54 | 0,30 | 3,6 | 3,4
0110 g Ruckseite | 83,8 | 12,6 | 3,6 | 0,21 | 0,16 | 0,10 | 0,08 | 0,64 | 0,63 | 0,53 | 0,30 | 3,6 | 3,4
Serge 600 bronze | bronze Vorderseite | 88,0 | 81 | 39 | 0,22 | 0,17 | 0,10 | 0,09 | 0,67 | 0,65 | 0,54 | 0,30 | 3,8 | 3,8
1M Ruckseite | 87,7 | 84 | 39 | 0,22 | 0,17 | 0,10 | 0,09 | 0,67 | 0,65 | 0,54 | 0,30 | 3,8 | 3,8
Serge 600 |schwarz | Vorderseite | 87,4 | 6,5 | 6,1 | 0,18 | 0,14 | 0,09 | 0,07 | 0,62 | 0,63 | 0,54 | 0,30 | 6,1 | 6,2
1011 bronze Ruickseite | 87,9 | 6,0 | 6,1 | 0,18 | 0,14 | 0,09 | 0,07 | 0,62 | 0,63 | 0,54 | 0,30 | 6,1 | 6,2
Serge 600 |schwarz | Vorderseite | 91,4 | 5,0 | 3,6 | 0,23 | 0,17 | 0,10 | 0,09 | 0,69 | 0,67 | 0,55 | 0,30 | 3,6 | 3,6
1010 schwarz Riickseite | 916 | 48 | 36 | 0,23 | 0,17 | 0,10| 0,09 | 0,69 | 0,67 | 0,55 | 0,30 | 3,6 | 3,6
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